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Dogal Koruyucular, Beziryagi ve Zeytinyagi

Agac malzemeler giinlik hayatimizda ¢ok
onemli bir yer tutuyor. Eger onlar olmasaydi ne
barindigimiz evleri ne de oturacagimiz koltukla-
ni yapabilirdik. Adaclardan elde edilen ve cesit-
li alanlarda kullanilan bu malzemeler organik
yapida olduklari icin cevre kosullarindan kolay-
likla etkileniyorlar. Bu nedenle, bu tip malze-
melerin 6mriinii uzatmak icin kullanilmadan on-
ce cesitli islemlerden gecirilmeleri gerekiyor.
Dis etkilere karsi korunmug hale getirme, yalit-
ma (“emprenye”) diye 6zetlenebilecek bu islem
icin giliniimiizde ¢ok cesitli kimyasal yontemler
kullaniliyor. Ancak arkeolojik kanitlar, giini-
miizden binlerce yil 6ncesinde Eski Misir'da in-
sa edilen piramitlerde, tapinaklarda emprenye-
lenmis aga¢c malzemelerin kullanildigini gésteri-
yor. Bu ayki yazimizda da binlerce yildan beri
bozulmayan ahsaplarin sirrini verecegiz.

Agaclar, yasamimizin en dnemli gereksinim-
lerinden biri. Ciinkii yasamak icin on binlerce
yildan beri onlari kullaniyoruz. ilk insanlar
adaclardan barinmak ve beslenmek icin yararla-
niyorlardi. Daha sonra onlardan kestikleri dal
parcalarini kullanarak ok, yay ve mizrak yapma-
yi dgrendiler. Boylece insanoglu yaban hayvan-
larini avlamayi basardi. Daha sonra atesin kes-
fiyle onlar yakacak olarak kullanmayi 6grendi.
Atesin kesfinden sonra yeryiiziinii kaplayan or-
manlar biiyiik 6l¢iide azalmaya basladi. Yemek
yenecek canaklar, catallar ve kasiklar iretildi.
Hatta camlar bardak oldu. Tas devrinde agac-
lardan elde edilen aletlerle taglar kesilmeye ve
bicimlendirilmeye basladi. Demir caginda da
adaclarin yakilmasiyla elde edilen 1s;, maden
halindeki demiri eriterek onu islenebilir hale
soktu. Daha sonra agaclar kesilerek evler, kale-
ler ve arabalar yapildi. ik yerleskeler kurulduk-
tan ve geligiminlerini tamamladiktan sonra ge-
miler insa edilerek denizasiri kitalar kesfedildi.
Eger tiim bunlar olmasaydi bugiin insanoglu ha-
18 Afrika’nin savanlarinda ilkel bir sekilde yasi-
yor olabilirdi.

Adac ve agaclardan elde edilen malzemeler
iste bu derece 6nemli bir rol oynuyor hayatimiz-
da. Ancak bu kullanigh malzemelerin biiyiik bir
dezavantaji vardi. O da organik, yani canl bir
yapida olmalari nedeniyle, dmiirlerinin de sinir-
It olmasiydi. Bir tas parcasi binlerce yil 6zelligi-
ni kaybetmeden sapasaglam ayni sekilde kalir-
ken ahsap malzemeler, yapilarinda bulunan
hiicrelerin zamanla canlihgini yitirmesi ve o6zel-
liklerini kaybetmesi nedeniyle kisa siire iceri-
sinde bozuluyorlardi. Ozellikle odun bakterileri
ve mantarlari, odunla beslenen bazi bocekler
ahsabin dogada parcalanmasini hizlandiriyordu.
Bu nedenle agaclardan elde edilen malzemele-
rin cesitli islemlerden gecirilerek daha uzun
omiirlii hale getirilmesi gerekiyordu. Tarih bo-
yuca yapilan gozlem ve arastirmalar sonucunda

uygun bir yontem bulundu. Bu yonteme bugiin
emprenyeleme, yontemde kullanilan cesitli mal-
zemelere de emprenye adi veriliyor.
Emprenyenin ilk olarak nerede ve ne zaman
bulundugu kesin olarak bilinmiyor. Ancak arke-
olojik veriler, Eski Misir’da agaclarin cesitli is-
lemlere tabi tutulduktan sonra kullanildiklari ve
boylece yiizyillarca bozulmadan kaldiklarini
gosteriyor. Bu donemlerde agaclarin ateste pi-
sirilerek komiirlestirildikleri ve bu sekilde yillar
boyunca kullanilabildikleri ortaya c¢ikarilmis.
Ornegin Efes Antik Kenti’nde bulunan ve diin-
yanin yedi harikasindan biri olarak kabul edilen
Artemis Tapmagr’nin (yapimi MO 560-550) ko-
miirlestirilmis adaclar iizerine oturtuldugu bili-
niyor. Eski donemlerde Cin, Misir, Yunan ve Ro-
ma uygarhiklarinda cesitli bitkisel, hayvansal

yagdlarla mineral tuzlar, emprenye yapiminda
kullaniliyordu. Roma uygarliginda bu amacla
ozellikle zeytinyagi ve sedir agaci yagindan,
Uzakdogu’da da petrolden elde edilen bir cesit
yadgdan yararlaniliyordu. Eski Yunanllarsa MmO
500 yillarinda agaclarin icine actiklar deliklere
cesitli yaglari akitarak koruyucu maddenin aga-
cin derinliklerine kadar niifuz etmesini saghyor-
lardi. Boylece odunlar daha dayanikli oluyor ve
uzun yillar bozulmadan kalabiliyordu. Bu yonte-
min uygulandigi malzemelerse ozellikle tapi-
naklarin insasinda kullanilyordu. ilkcaglardaki
bu gelismelerden sonra, ortacagda denizciligin
gelismesiyle ahsapla ilgili yeni sorunlar basgos-
terdi. Ahsaptan yapilan gemiler bir siire sonra
cesitli deniz hayvanlarinin etkisiyle delinmeye
ve cliriimeye basliyordu. Bu nedenle, gemi ya-
piminda kullanilan agaclarda hem suda kolayca
¢oziilmeyecek hem de bu canlilar éldiirebilecek
zehirli bilesikler aranmaya baslandi. Gemiler-
den sonra, demiryollarinin yapiminda da daya-

nikli malzemelere gereksinim vardi. Raylarin al-
tina dosenen ve travers adi verilen malzemeler,
islenmediklerinde ¢ok kisa siirede kurtlarin ve
boceklerin saldirisina ugrayarak saglamliklarini
kaybediyor ve ozelliklerini yitiriyorlardi. Elek-
trik, telgraf ve telefonun icadindan sonra da
saglam elektrik, telefon ve telgraf direklerine
gereksinim dogdu. 1800’lii yillarda kimya bili-
minin gelismesiyle birlikte, emprenye olarak
kullanilabilecek ¢ok miktarda bilesik bulundu.
Ancak bu bilesiklerin genel 6zelligi ¢cok zehirli
olmalariydi.

Kimyasal emprenyeler agaclarin dmriinii 5
ya da 10 kat uzatabiliyordu. Bu donemde em-
prenye yapmak icin ¢ok degisik yontemler ge-
listirildi. Ancak zehirli olmayan bilesikler agac-
larin iizerinde gelisen mantarlari ve agaca mu-
sallat olan bdcekleri dldiirmiiyor ve ise yarami-
yordu. O yillarda bu yontemler icin kullanilan
en onemli bilesik, kreozot adi verilen bir cesit
katrandi. Kok komiirii iiretiminde yan (iriin ola-
rak elde edilen kreozot da oldukca zehirli bir
maddeydi ve aym yillarda halk hekimliginde
miishil olarak da kullaniliyordu. Bu yontemde
kabuklari soyulmus agaclar kreozot dolu biiyiik
kaplara koyuluyor ve bu maddenin oduna niifuz
etmesi icin 1-2 hafta bekleniyordu. Uzun yillar
sonra kreozottan ¢ok daha ucuz olan metalik
tuzlar devreye girdi. Bu tuzlarin basinda, insan-
lar icin ¢ok zehirli olan civa, krom, bakir ve ar-
senik tuzlari geliyordu.

Giiniimiizdeyse yaklasik 2500 adet sentetik
emprenye maddesi bulunuyor. Basin¢h kazan-
larda cok ileri teknolojilerle ve cok cesitli kim-
yasallarla iiretilen emprenyeler, Osmanli done-
mindeyse yesil bir teknikle zehirsiz olarak iire-
tiliyordu. Bu donemden kalmis cami, kervansa-
ray, han ya da hamamlarin pencereleri ve diger
ahsap aksaminin, yiizlerce yil gecmesine karsin
sapasaglam ayakta oldugunu gorebilirsiniz. Bu
ahsap kisimlarin bozulmadan ve yipranmadan
glinlimiize dek gelmesinin tek nedeni, iiretimde
kullanilan dogal emprenye teknikleri. Bu tek-
niklere gore bu tip 6zel yapilarda kullanilacak
agaclar, kabuklari soyulduktan sonra uzun bir
stire akarsularin icinde bekletilirdi. Bunun ama-
c1, agacin hiicrelerinde bulunan 6zsuyun bosal-
tilmasiydi. Ciinkii hiicrelerin icinde bulunan 6z-
su, mantarlari ve cesitli bocekleri ajaca ceki-
yordu. Bu islemden sonra uzun bir siire kurutu-
lan agaclar, keten tohumundan cikarilan bezir-
yagi ve zeytinyadi icinde bekletilerek bosalan
hiicrelerin bu kivamli swvilarla dolmasi saglani-
yordu. Bdylece yiizyillar boyunca bozulmadan
kalabilecek dogal emprenyeli ahsap malzemeler
liretildi. Eger zamaniniz varsa siz de evinizde
zeytinyagl ve beziryagi kullanarak dogal em-
prenyeli malzemeler iiretebilir ve bu malzeme-
lerle yaptiginiz esyalari nesilden nesle aktarabi-
lirsiniz.
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