YAPISTIRICILAR

insanoglu 5000 yildan beri yapistingi mad-
deler kullanmaktadir. Ancak yapistincilar ailesi-
nin, bugiin piaketten kdpri ingasina, ugak tami-
rinden ameliyat yerlerinin kapatiimasina kadar,
her zaman yeni kullamm sahalan bulan bir grup
haline gelmesi, modern kimya sayesinde gergek-
lesmistir.

Alman yapigtingr Madde Sanayil Birligi Baskam Dietrich
Fabricus gindmizde var olan tOm maddeleri yapistir-
diklarini ddia ederek, yapistineinin glcdnin yetmeyecedi ozel
durumlann gok az oldudunu belirtmistir

Yamstinct maddelerin baganl sekilde kullanimi da eski-
ye dayamir. Mezopotamya'da Simerler M. 0. 3500 yillannda
hayvan derilerini kaynatarak yapisting: madde elde edlyor-
lardi. NIl nehni kayisindaki kazlarda, tutkallan gndmizde dahi
bozulmarmg M.0. 1500 yillarmdan kalma tahta egyalar bu-
lunmustur.

Romalilar ve Yunanlilar hayvantardan elde ettiklen sicak
tutkal, balk tutkali, un zamk, kireg tutkali; Inkalar da kau-
Guk adacimin Gzsuyu gibi 'yeni gaga kadar kullaniian dogal
yapiskanlardan faydalaniyorlardi.

Yapistiner maddelerin gelisimindeki esas devrim, her-
seyden once yapay reginenin bulunmasudir. 20, ylzyilin en-
distriyel gelisimi modern Gretim ve paketlieme tekniklerinde
Kullarilan yeni yapigtiner maddeler oimaksian disinGlemezdi,

Bugiin ev islerinde ve "do-it-yourself" (kendin yap) alan-
larinda kullanilan yapistines maddeler, yaklasik 500 bin ton
olan yilhk yapisting: madde dretiminin ylizde onundan daha
ann olusturmaktadir. Yapistine: maddelerin biiyk kismi sa-
nayide ve eliglennde,gergeklestirme, metod gelistirme ve ma-
liyet distrme amaglanna akmaktadir. Bu alanlarda yapisti-
rict maddeler, giderek perginleme, kaynaklama, lehimleme,
civileme qgibi eski yontemlerin yerini almaktadir,

Raylarin tonlarca agirlikla <ar-
suldiklar: yerde destek olarak yapis-
tirier kullamibiyor.
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A-310 govde eklerinin (gte birinin yapistirma yoluyla ya-
pildigr Hamburg'daki Airbus firmasinda, higbir seyin yapis-
tirma kadar dayanmadif kamtianmistir. Maksimum 8 met-
re uzunlukta olabilen gdvde, diger parcalaria tonluk otoklav-
da, 150°C sicaklikta ve 3 barilk basing alinda fek bir
iglemnie biraraya getirilir, Daha sonra yapistirma yerleri ult-
rasound cihazyla kontrol edilir ve her otoklav dolgusunun
ne kadar dayandigy, cekme makinesinde kontrol edilerek go-
lur

Otomobil de yapigtine: olmaksizin hareket elmez. Her
madem binek ofoda 8 ky. kadar sicaga, ¢ozicu maddglere
ozon, yag, akaryakil ve difer kimyasal maddelere gok daya-
rikli 6zel yapisting! madde bulunmakia ve karblrator subap-
larindan amortisor contalanna, egzosa kadar 30 degisik yer-
de saglam ekieme igin yapiskan kullaniimaktadir

Ingaat sektdrinde, temelden bacaya kadar tim malze-
meler yapistinimaktadir. Montreal'de olimplyat stadinin be-
ton destekleri 65 tonluk afir pargalardan olugmaktadir ve kisin
sogugundan bile etkilenmeyen Epoksit yapiskan ile yapisti
rimigtir. Epoksit yapiskanlar cm? bagina 500 kg, kadar yik
tagiyan ve yapistirma dizeyine paralel olarak uygulanan bir
stper yamgtirici oldugu Icin, ayni zamanda modern kbprii
Insaatlarinda da kullaniimaktadir.

Tibbi doku yapiskam, dikis
verlerini ve yaralart kapatiyor, Air-
bus pargast otoklavda, basing ve 151
altinda yapigtiriityor (istte).
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Bukalemun avimi yapiskan dilivie yvakalar.
Etobur Drosera’va bocekler yapisir.

Arndar, kendi malzemelerini iiretirler.
Termitler, diismanlarina yapiskan fiskirtirlar.

DOGADAKI
YAPISKANLAR

Yapistirma sorununun hayvanlar ve bitkiler dinyasindaki
milkemmel gbziimne, bugdn hicbir yapistiner madde kim-
yacisi ilgisiz kalmamaktadir. Ornegin etobur bir bitki olan Dro-
sera'nin thylerinin og kisminda, bocekleri yakalamaya yara-
yan yapiskan damlaciklar bulunur,

Bahge yabanansi sanatkar bir ingaatgidir. Bu an tord,
petek yapmak igin emdigi suyu kuru kil tozu ile karigtinr, Bu-
rada ince kristal tabakalardan olugan kilin saglam bir birles-
mé Igin suya ihtiyaci vardir. Bir gayretli yapiskan uzmani da
tarla ansidir. Bu ar tahta pargalanni mekanik olarak ufalar,
talag haline getirip yiyerek hazim salgisi ile kanstnr. Boyle-
ce petek yapimi igin kumag kolasina benzer ideal bir yapis-
kan elde eder,

Uzun bag molekillerden olugan balmumus bir gozici ol-

maksizin yapisir ve 180°C Islem goren ve cabuk donan modam
sivi zamklara tamamen benzer sekilide, sogutma yolu Il& Kati bir
madde haline gelir

Aninda yapisan zamkn da dogada bir benzeri bulunmak-
tadir. Sinir kanath bocekler arka kannlarindan, Gzerinde bir
yumurta bulunan s bir iplikgik birakirlar. Bu, havada bir
anda ucunda yumurta asili olarak duran kat bir sapgik hali-
ne gelir.

Termitlerdeki yapigkan maddenin silah olarak kullanimasi
igin 150 milyon willik bir evrim gerekmistir. Bunlann kafala-
rinda bulunan bilylk bir keseden, saldirganian felg eden bir
st Niskirmaktadir,

Connecticut Universitesinden Amerikali biyokimyaci
J.H.Walte kisa sire once, midyelerin tahta pargalanina ve
gemi govdelerine beton kadar saglam bir sekilde nasil ya-
pigtiklarini kegfetmistir. Midye yapigkaninin esas bilegeni, bir
enzimle saniyelik bir sire igerisinde bir yapiskan olugturan
bir Polyphenol albimindir. Walte bu 6mekten faydalanarak,
insanlara kemik kirklarinda faydah olacak bir sanayl yapis-
kani gelistirmistir

Diger bir ozel yapigkan tlrd, gbkdelenlerin dis cephe kap-
lamasinda kullaniimakta ve ayrica treyler konstriksiyonunu ge-
listirmektedir. Bu yapigkanlar soguk hava depolannda, so-
{juk hava vagonlaninda veya bylk sivi tanklarinda yiksek
isiya dayanikl izolasyon maddesi olarak kullamimaktadir.

Paketlieme endistrisinde yapistine: madde kullanimi gok

yonlddir, Metal konservelerin kenar lehim yapistirmalarin-
dan tabletlerin paketlemesindeki folyo yapistirmasina, paket-
lerin atiketlenmesine kadar bircok is, yapistinci madde ol-
maksizin gergeklestirilemez. Sigaralar, litan burgusu, bebek
bezleri, demir yolu raylan, yeralti ve yertsti borulan, tele-
fonlar ve fotograf makinas: objektifieri gibi bircok yerde ya-
piskan kullamimaktadir, Pt
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Elektro-
nikte seri fire-
tim, yapigkan-
lar olmakstzin
gok daha pa-
halt olacakiir.

Kant PVC ve di-
fer maddeler, giini-
miizde cogunlukla ya-
pisuriiyor,

lletken yapigtinc: maddeler, elektronik sanaylinde kay-
nak iglerinin yerini almaktadir, Televizyon saptirma bobini
de tipki birgok kompiter pargasi veya bir lazer plaketinin iki
pargasinda oldu@u gibi ayni sekilde yapigtinimaktadir. Ya-
pistirma maddeleri, tip alanina da uzun zaman Gnce girmis-
tir. Kolay sterilize olan ve viicut tarafindan kolay absorbe edi-
len doku yapistine: madde, akciger ve bobreklerdeki ameli-
yat yaralann bile kapatmakta ve mikrogirurjide ameliyatiar-
da umulmadik basanlar saglamaktadir.

Madde sayis kadar, hatta bu maddelerin birbiriyle kom-
binasyonlannin degisik kullanim yerleri sayist lle garpimi ka-
dar yapiglinct madde mevcuttur, Bu ylzden, dinyanin en
biyik yapistine: madde imalatgisi ofan Disseldorf'taki Henkel
firmasinin 250 temel maddeden, 1200'den fazla 6zel yapis-
tinci madde Gretmesine ve sirekli olarak yeni, daha gelis-
mig (rinler (zerinde galigmasina sagirmamak gerekir,

Yapigtiner maddeleri yakindan inceleyip, cisimleri bira-
rada neyin tutmakta oldugunu arastirdiimizda, yapigkan ta-
bakamn yapisinin, yapigkan tipine gore asafidaki degisik se-
killerde sonug verdigini sdyleyebiliriz: Eriyigin (sicak eriyen-
ler adi da verilen sivi yapigtirma maddeleri) katilagmast, bir
(020n0n (¢dziicd yapistirma maddesi) buhariagmasi, emil-
siyon veya dispersiyon kinimasi (dispersiyon yapigtinc
maddeleri), jelatinfenme (hayvansal ve bitkisel tutkallar) ve-
ya ¢ift bilesenl yapigkanlar ile polimerizasyondaki gibi bir kim-
yasal reaksiyon akigl.

Madde-yapiskan-madde Gglising kati bir halde birlesti-
ref, yapigma ve kohezyon (molekil tutmasi) kuvvetleridir,

‘Yapisma kuvvetleri ile her yerde (rnedin slak bir kagi-
din cama veya buzlann oluklara yapismast) karsilaginz. By,

molekiller arasinda mevcut olan zayif cekim kuvvetleri ve
molekillerin igindeki farkli elektriksel giclerin dagihmindan
meydana gelir (Bu ¢ekimleri ilk olarak gaz molekillerinde Hol-
landah fizikgi Johannes van der Vaals kesfetmistir). Mole-
killer, bu giigler yoluyla birbirine yapisma dodal edilimi gos-
terirler ve ayn malzemeleri birlestirirler, Bu sinir ylizey bagi
Gok zayif oldu@u icin, her yapisma yizeyi Uzerinde gok mik-
tarda molekuilin teget haline geldigi bir yapistincl madde bu-
lunmaidir. Yani yapigkan akici, yapigma ylizeyl de kolay is-
latabilir olmahdir. Tam sinir yiizey bagindan yararlanmak igin
yapigma y(zeyinin tamamen temiz, tozdan ve yagdan ann-
mig olmasi gereklidir.

Ikinci baglama giich olan kohezyon, yapiskan mole-
killerini birarada tutan direng olarak ortaya gikar, Bu gi,
calisma sekline, (baski ve miimkiin olan en ince yapiskan
tabakasi), yapigkanin kalitesine baghdir.

Henkel Sirketi Yapigtinet Madde Kimya Bolama Sefi Dr.
Jurgen Wegner, amaglannin, distnglebilecek en kuvvetl ya-
pigmayr gerceklestirecek yapistirma maddesini yapmak ol-
dufunu belirterek, *'drmegin dyle bir tahta tutkalina sahip of-
malyiz ki, zorlanma sonucunda tutkal degil, tahta kinlimali-
dir'* demektedir.

Dietrich Fabricus'un sbzii gergeklesirse, yakin zaman-
da perginleme ve vidalama Iglemleri terkedilecek, 6rnegin bir
Airbus’ta sadece yapisma ekleri bulunacakuir. Ve Airbus, Ika-
rus ve Dadalus gibi giinese yaklagsa bile bu ekler dayana-
caktir,

)
HOBBY'den gev.: Nuran KANSU
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