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at, lif bitkileri igerisinde diinyada pamuktan sonra

2. sirayi alan bir bitkidir. Ticarette jit olarak bili-
nen lif, ihlamuragacigiller familyasinin Corchorus cin-
sine ait C.capsularis ve C.olitorius tirlerinden elde
edilmektedir.

ingilizce'de jute, Fransizca'da jute, Almanca'da
jutepflaze olarak taninan bu bitkinin 6nemi, ancak
19. ylzyihin sonlarinda anlasilmistir. Jat 6zellikle
Banglades ve Hindistan'da genig bir ekim alanina
sahiptir. Il. Dinya Savasi yillanda jat tarimi Brezil-
ya'da yayilmis, daha sonra Gin, Sonda Adalari, Ne-
pal, Japonya, Taiwan ve iran, jit tretimi bolgeleri
icerisine girmistir. Dlnya jit Gretimini tekelinde bu-
lunduran llke ise, Bengal'dir.

Jat lifleri diger liflerle karsilastinldiginda % 63
gibi dislk oranda seliiloz icerir. Sellloz orani ke-
nevirde % 77, ketende % 82 ve pamukta % 86'dir.
Jat lifierinin lignin derecesinin (% 12) yiksek olma-
st liflerin dayanikliiginin ve elastikiyetinin azalma-
sina neden olmaktadir. Toplam jit Gretiminin % 75'i
guval, karton ve kullanim amacina gére degisen ge-
sitli ambalajlama materyali olarak kullaniimaktadir.
Jut guvallan sisal kenevirinden yapilanlara gore daha
hafiftir. Liflerin elastikiyetinin az olmasi dolayisiyla,
jut guvallaninin damgalan sabit kalmaktadir. Dam-
ga ileri geri kaymadid igin, 6zellikle deniz tasimaci-
liginda énemlidir, Guvallari birinci derecede kahve,
cay, hububat, seker, baharat gibi tarimsal driinlerin
yaninda gubre, gimenic ambalajinda da kullaniimak-
tadir. Ayrica jot lifleri sicim, ip, halat, suni ipek, lino-
leum, otomobil ve mobilya désemelerinde, kilim,
ortd, minder dokumalarinda degerlendirilmektedir.
Bunlarin yaninda, her iki tirin geng strginleri sifa-
It bitki olarak da kullaniimaktadir. Ozellikle Avrupa'-
da bir tir ebegtmeci olarak bilinen C. olitorius'un
tohumlarinda kalbe etkisi olan Corchorin adinda bir
glikozit bulunmaktadir.

Jut, tropik ve subtropik bir iklim bitkisidir. Asya'da
muson ikliminin hakim oldugu bélgelere iyi adapte
olabilmektedir. Hizl bir gelisme ve lyi bir lif kalitesi
igin 27-32°C gibi ylksek sicaklik ve 1500 mm'lik ya-
gis ile yiksek nisbi nem istemektedir. En gok tari-
minin yapildigi Hindistan ile Pakistan'in delta
arazilerinde ve Banglades'te Gange nehri civarin-
da yetistiriimektedir. Banglades'te biylime mevsi-
mi siresince marttan agustos-eEylll ayina kadar
ortalama yadis 1500-2500 mm, giinliik ortalama si-
caklik 24-32°C arasindadir, Alliviyal topraklar jut ta-
rimiigin en uygun topraklardir. Killi topraklarda bitki
boyu kisa kalmakta, kumlu topraklarda da sert bir
lif elde edilmektedir.
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C. olitorius’un hasar edilmis bitkileri.

Jit tek yillik, yazlik, otsu yapida bir bitkidir. 1,5
m'den 4,5 m'ye kadar boylanmaktadir. Hasat, gigek-
lerin agmaya bagladig), kapsillerin meydana geldi-
gi ve tohumlarin olgunlastigi zaman olmak lzere 3
farkh devrede yapilabilir. Kaliteli lif, 100-120 glinliik
gelisme devresi igerisinde bitkilerin yansinda kap-
siil olusumunun basladi§ dénemde yapilan hasat-
tan elde edilir. Hasat edilen saplar, bir siire gineste
bekletilerek kurutulur. Sonra suya yatirma yani ha-
vuzlama iglemine gegilir. Havuzlama, tarla kenarla-
nnda agillan ve suyu diizenli olarak degistirilen
Gukurlarda yapilir. B-10 giin sonra saplar sudan ¢i-
karilir. Bu durumda soymuk tabakasinda lif demet-
leri, sadece emilen sivinin erittigi yapistirici madde
ile odun kismina bagh oldugundan, kolayca ayrila-
bilir. Saplar suda ¢alkalanarak ve diiz bir tahta ile
vurularak lifler odun kismindan ayrilir, Sonra yere se-
rilerek agikta kurumaya birakilir. lyi cins jat lifi, su
ile temas ettiginde, beyaz bir renk alir ve kendine
has bir parlaklhk kazanir.

Son yillarda sentetik liflerin ve plastik malzeme-
nin paketleme sanayiine girmesine ragmen, ireti-
minin gok yapildigi Glkelerde, iklim kosullarinin uygun
olmast, isgilik masraflarinin az olmasi ve jitten ol-
dukga ucuz lif elde edilmesi sebebiyle ambalaj sa-
nayiinde halen 6nemini korumaktadir.

Ulkemizin hemen hemen her bélgesinde rahat-
likla yetigtirilen kenevir bitkisinin liflerinden guval, ip,
halat yapiminda faydalaniimaktadir. Ancak esrarin
hammaddesi olmasi nedeniyle bu bitkinin dretimi iz-
ne baghdir. Bu nedenle kenevir ekim alanlari, yildan
yila diizensiz degisiklikler gostererek azalmistir. Jat,
sicagdi seven bir bitki oldugu igin Glkemizin ancak be-
lirli bdlgelerinde yetistirilebilir. Cok eskiden Antalya,
Hatay, Adana illerimizde basari ile yetistirilmis, an-
cak ekonomik bulunmamistir. Ozellikle GAP'in dev-
reye girmesi ile bu bdlgemizde yeni bitkilerin
saptanmasinda, jutiin de yetisme olanaklari arasti-

rilmalidir. [
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